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Descrigao: Eletrodos em E316L ASME BPVC.II.C (Revisao 2023)

Composicao Quimica:

Elemento Composicao %
Carbono (C) 0,04 max
Manganés (Mn) 05-25
Enxofre (S) 0,03 max
Silicio (Si) 0,90 max
Niquel (Ni) 11,0-14,0
Cobre (Cu) 0,75 max
Cromo (Cr) 17,0 -20,0
Molibdénio (Mo) 2,0-3,0
Fosforo (P) 0,04 max

Propriedades Mecanicas:

Resisténcia a tracao

490 MPA (minimo)

Alongamento

30 % (minimo)

Dimensoes: Conforme norma

Outras Caracteristicas:

- A aprovacao do material sera conforme esta especificagéo, certificado de qualidade e norma

técnica aplicavel.

- Quando especificado no pedido de compra para atendimento ao cliente Petrobras, devem ser
atendidos todos os ensaios previstos na norma.

Documentos Exigiveis:

- Fornecer certificado de analise quimica, propriedades mecanicas e testes exigidos pela norma

e especificados em pedido.

- Quando utilizado para atender cliente Petrobras, o certificado deve ser assinado por inspetor

Nivel 2 de solda qualificado.
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