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Numero: 099

Descrigao: Barras de Ago Inoxidavel em ASTM A276 - AlSI 420 (Reviséo 2024)

Composicao Quimica:

Elemento Composicao %
Carbono (C) 0,15 min.
Manganés (Mn) 1,00 max.
Fésforo (P) 0,040 max.
Enxofre (S) 0,030 max.
Silicio (Si) 1,00 max.
Cromo (Cr) 12,00-14,00

Propriedades Mecanicas:

Condicao A:

o Acabamento a quente (Hot-finished)

| Dureza (HB)

| 241 (maximo) |

e Acabamento a frio (Cold-finished)

| Dureza (HB)

| 255 (maximo) |

Tratamento Térmico: Recozido ou Trefilado.

Dimensoes: Conforme desenho.

Outras Caracteristicas:

- Deverao ser atendidos todos os requisitos das normas/procedimentos/ instrugdes descritas

nesta folha de especificaco.

Documentos Exigiveis:

- Fornecer certificado de analise quimica, propriedades mecanicas e certificado de origem da

matéria prima das barras.
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